
３．タイル張り仕上げ外壁（手張り工法）の改修工法選定フロー
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通常レベル タイル張り仕 構造体の タイル陶片 目地
の打撃力に 上げ層の浮き コンクリ （目地の欠
よってはく ートの劣 損等を
落するおそ 化を含め 含む）
れのあるタ た浮き 構造体の
イル陶片及 タイル陶片 コンクリー 無

劣 びタイル張 トに達する
化 りの浮き ひび割れを
現 含むか 含む ひび割れ
象 劣化の程度 除去 0.25㎡以上 幅が

はく落防止 0.25㎡未満 含まない 0.2mm
と構造体の 構造体の 以上又は
耐久性確保 未満 コンクリー はく落が

未満 トひび割れ あるか
別途 タイル 幅が0.2mm

はく落防止及 陶片のひび 以上か
び耐久性確保 はく落防止 割れ幅が 　　　 有

0.2mm 　　　以上
以上か

別途 以上

　　 超える 　　1.0mm以下
浮き代は 樹脂注入 Ｕカット

工法 シール材
アンカーピンニ アンカーピン アンカーピン 充填工法

下地モルタル ング全面ポリマ ニング全面 ニング部分
等がある場合 ーセメントスラ エポキシ樹脂 エポキシ樹脂

工 リー注入工法 注入工法 注入工法
法 又は 又は 又は 注入口付ア
・ タイル部分 注入口付アン 注入口付アン 注入口付アン ンカーピン タイル部分 目地
材 張替え工法 カーピンニン カーピンニン カーピンニン ニングエポ 張替え工法 ひび割れ
料 グ全面ポリマ グ全面エポキ グ部分エポキ キシ樹脂注 改修工法

ーセメントス シ樹脂注入 シ樹脂注入 入タイル
ラリー注入工法 工法 工法 固定工法
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